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1. Какие из распространенных металлов имеют кубическую 
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1. Какие из распространенных металлов имеют кубическую 

границентрированную кристаллическую решетку? Нарисуйте ее 

элементарную ячейку, укажите период и координационное число. 

 

Ответ: 

В гранецентрированной кубической решетке (рис. 2.4, б) атомы 

расположены в углах куба и центрах его граней. Эта решетка 

характеризуется периодом я, координационном числом К- Y1, базисом, 

равным 4: (1/8) • 8 + 1/2-6 = 4; 8 атомов в углах куба и 6 атомов в центрах 

граней, каждый из которых принадлежит двум элемен- 
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2. Дать определение и кратко описать заданные термической и химико-

термической обработки. Каковы их цели? Расшифровать марки сплавов. 

1). Полный отжиг. 

2). 15ХФ; КЧ 60-3; 08Х18Н10Т; АЛ9; БрАЖН 10-4-4 
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3. Углеродистые качественные конструкционные стали: химический состав, 

механические свойства, термическая обработка, области применения. 

 

Ответ: 
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